Задача  Однослойная типовая панель из лёгкого бетона теплопроводностью λ = 0,46 Вт/(м·ºС)  имеет толщину h1. Какую толщину может иметь равноценная в теплотехническом отношении трёхслойная панель с наружными слоями из лёгкого бетона с λ = 0,46 Вт/(м·ºС)   толщиной по h2   и заполнением из минеральной ваты с  λ = 0,047 Вт/(м·ºС)?
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	7
	530
	13,3
	22
	150
	3,5


