Задание 1. Марка стали – 55, Область чугунов (в % содержании углерода) – 4,3

А) построить для названых сталей и чугунов кривые охлаждения и описать превращения, совершающиеся в них при медленном охлаждении из расплавленного состояния до комнатной температуры, указать окончательную структуру.

Б) выбрать температуру в двухфазной области для заданного сплава и определить содержание углерода в фазах и их количество.

В) дать определение структурным составляющим, встречавшее в сплавах.
