49. Охарактеризовать режим отжига белого чугуна на ферритный ковкий чугун.
50. Описать влияние  химических элементов на процесс графитизации при получении ферритного ковкого чугуна.
51. Охарактеризовать процесс отжига белого чугуна на перлитный ковкий чугун.


