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№49 Начертите диаграмму железо-цементит, укажите структуру во всех областях. Опишите превращения протекающие в сплаве, содержащем 0,4% углерода, при нагревании от 20 до 1600гр.цельсия.

№112 Перечислите задачи предусмотренные основными направлениями эконом. И социальн. Развития СССР на 1986-90 г. и на период до 2000 г. в области металлорежущих станков. Какое значение для промышленности имеет комплексная автоматизация производства обработки деталей.

