Контрольная работа 
Содержание

I. Написание марки материала согласно ЕСТД и ЕСКД.

Примеры: 
1) Сталь 45 ГОСТ 1050-74

2) Чугун КЧ 45-6 ГОСТ 11849-66

3) Сплав МЛ-5 ГОСТ 14957-76

II. Расшифровка материала согласно принятой классификации.

Примеры: 
1) Конструкционная, среднеуглеродистая, нелегированная, качественная, спокойная сталь со средним содержанием углерода 0,45 %.

2) Ковкий чугун с пределом прочности при растяжении 450 МПа и с относительным удлинением 6 %.

3) Литейный магниевый сплав марки № 5.

III. Основные свойства материалов.

III.1. Химические - химический состав в %.

	Материал
	С
	Si
	Mn
	P
	S
	Fe

	Сталь 45
	0,42-0,50
	0,23
	0,3
	(0,035
	(0,035
	остальное


III.2. Физические свойства.

	№

п/п
	Наименование

параметра
	Обозначение
	Ед. изм.
	Числовое значение


	1.
	Цвет
	
	
	

	2.
	Плотность
	
	кг/м3
	

	3.
	Температура плавления
	ТПЛ
	(С
	

	4.
	Теплопроводность
	(
	Вт/(м((С)
	

	5.
	Тепловое расширение
	
	
	

	6.
	Теплоемкость
	
	
	

	7.
	Электропроводность
	(
	Ом(м
	

	8.
	Магнитные свойства
	(
	МГм(ГСэ)
	


III.3. Механические свойства.

	№

п/п
	Наименование

параметра
	Обозначение
	Ед. изм.
	Числовое

значение

	1.
	Прочность
	
	
	

	2.
	Жесткость
	
	
	

	3.
	Твердость
	
	
	

	4.
	Упругость
	
	
	

	5.
	Выносливость
	
	
	

	6.
	Ползучесть
	
	
	

	7.
	Износоустойчивость
	
	
	


III.4. Технологические свойства.

	№

п/п
	Наименование параметра
	Качественная

оценка

	1.
	Литейные 
	

	2.
	Штампуемость
	

	3.
	Ковкость
	

	4.
	Прокатываемость
	

	5.
	Способность к вытяжке
	

	6.
	Свариваемость
	

	7.
	Паяемость
	

	8.
	Обрабатываемость
	

	9.
	Прокатываемость
	


III.5. Эксплуатационные свойства.

	№

п/п
	Наименование параметра
	Качественная

оценка

	1.
	Жаростойкость
	

	2.
	Жаропрочность
	

	3.
	Хладостойкость
	

	4.
	Износостойкость
	

	5.
	Надежность
	

	6.
	Долговечность
	

	7.
	Живучесть
	


IV. Металлургический метод получения материала.

V. Предпочтительный метод получения заготовок (деталей) из заданного материала.

VI. Применимость материала в машиностроении с указанием конкретных деталей.

VII. Использованная литература.

Варианты заданий на к.р. 
	№

п/п
	Стали
	Чугуны
	Цветные сплавы

	1. 
	12ХН3
60
	СЧ12
	А5

МЛ10

	2. 
	15Х
09Г2С
	ВЧ50-1,5
	АМг2
БрОФ6,5-0,4

	3. 
	18ХГТ
40ХН
	КЧ30-6
	АК8

БрС30

	4. 
	30Х
Н18К9М5Т
	ВЧ60-2 
	АК6
Д20

	5. 
	30ХГСА
15
	СЧ21
	БрО4Ц4С17
АВ

	6. 
	40Х
65
	СЧ32
	БрОЦСН3-7-5-1

АЛ1

	7. 
	50С2
110Г13Л
	СЧ15
	БрАЖ9-4

АМг3

	8. 
	40ХФА
12Х13
	ВЧ45-5
	МЛ5

БрО5ЦНС5

	9. 
	50ХФА
20Х13
	ВЧ40-10
	ЛЦ40С
ВТ14

	10. 
	65Г
12Х18 Н10Т
	АЧС-1
	Д16
ЛЦ30А3

	11. 
	ШХ15
12Х1МФ
	КЧ60-3
	МЛ6
БрКМц3-1

	12. 
	20

40ХГР
	СЧ15
	БрОЦ4-3
АМц

	13. 
	30ХГТ

70
	ВЧ45
	БрАМц9-2Л
АМг3

	14. 
	30ХГС

65Г
	КЧ30
	АМг6
Д16

	15. 
	50ХФА

ШХ9
	СЧ35
	АЛ3
МА8

	16. 
	20ХН3

45
	ВЧ40
	МЛ1
АЛ20

	17. 
	10
40ХНР
	КЧ45-6
	БрС30
ВТ3

	18. 
	ШХ9
У13
	ВЧ60-2
	АМц
МЛ1

	19. 
	12ХН3
60
	СЧ12
	А5

МЛ10

	20. 
	15Х
09Г2С
	ВЧ50-1,5
	АМг2

БрОФ6,5-0,4

	21. 
	18ХГТ
40ХН
	КЧ30-6
	АК8

БрС30

	22. 
	30Х
Н18К9М5Т
	ВЧ60-2 
	АК6

Д20

	23. 
	30ХГСА
15
	СЧ21
	БрО4Ц4С17

АВ

	24. 
	40Х
65
	СЧ32
	БрОЦСН3-7-5-1

АЛ1

	25. 
	50С2

110Г13Л
	СЧ15
	БрАЖ9-4

АМг3


