№2. Ведущая ось крановой тележки диаметром 70 мм изготовлена из стали Сталь 5. При реконструкции крана, предпринятой для увеличения его грузоподъемности, конструктор не изменил диаметра ведущей оси, а заменил материал оси другой сталью с пределом текучести в 1.5 раза более высоким.
Указать марку углеродистой качественной и легированной стали, из которой можно изготовить ось тележки; рекомендовать режим термической обработки и сопоставить механические свойства стали выбранных марок с аналогичными свойствами Сталь 5.
